BRANDVERTRAGENDE SCHUIMEN

CME en CMHR - SCHUIMEN

Netto Densiteit
Bruto Densiteit
Kleur DIN EN ISO 845
(kg/m3)
(kg/m3)
CME 20 S Licht beige |20 18
CME 28 M Beige / Anthr.|28 26
CME 30 H * |Geel 30 28
CME 35H Wit 35 33
CME 40 M Wit 40 38
(CMHRS5MUF [Licht groen |55 53
(CMHR70SUF*|Wit 70 68

CME = Combustion Modified Ether

CMHR = Combustion Modified High Resilience

Zacht polyetherschuim of koudschuim waar vlamvertragers aan zijn toegevoegd zodat
deze voldoen aan de Britse brandnorm ( BS5852 /

Crib 5 ).



